
  جامعيةرسالة: الوثيقةنوع
  بعض مشتقات الأآريلات متعددة الجزئيات تحضير وتوصيف: الوثيقةعنوان

 Choracteization of some Derivatives of AcrylicPrearation And 
Polymers 

 
 العربية: الوثيقةلغة

 لبوليمر ميثا أآريلات وذلك من خلال تفاعله مع الفينيل تم تعديل الترآيب البنائي:المستخلص
آل على حدة ثم إضافة بعض املاح العناصر  )B(والهيدرازين ) A(هيدرازين 
. الى البوليمرات المحضرة)  والنيكل خلات وآلوريدات آل من النحاس( الانتقالية 

.  جهاز التحليل الحراري الوزنيودرس الترآيب البنائي للمتراآبات الناتجة بواسطة
) A( الحمراء ان البوليمر ولقد أظهرت آل من التحاليل الدقيقة وطيف الأشعة تحت

الفلز ومع خلات:  المونومر من ١: ٣تفاعل مع خلات النحاس وآلورايد النحاس بنسبة 
تفاعل مع ) B(والبوليمر  .الفلز : من المونومر  ١: ٣النيكل وآلوريد النيكل بنسبة 

الفلز ومع خلات النيكل  :من المونومر  ١: ١خلات النحاس وآلورايد النحاس بنسبة 
 التوصل ال الثباتية الفلز وأخيرا تم: من المونومر  ١: ٢وآلوريد النيكل بنسبة 

 للبولمير الأصلي الحرارية للمتراآبات التي تم تحضيرها اآبر من الثباتية الحرارية
 . المستخدم في الدراسة
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